Bauen mit Backstein

Rollladenkasten - Fenster mittig - AW mit VMz

Langenbezogener Warmedurchgangs-
koeffizient A [W/(m*K)]

Dicke S der Kernddmmung (035)
80 mm (140 mm (200 mm

0,16 0,14 0,13 0,14

0,50 0,10 0,11 0,13

K (=10

0,96 0,09 0,11 0,13

Prinzipdarstellung (alle Mal3e in mm)

Die Berechnung des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten erfolgt in Abhangigkeit
unterschiedlicher Dammestoffdicken S der Kernddmmung und Warmeleitfahigkeiten des
Hintermauerwerks flr die Wanddicke 175 mm. Der Einfluss hiervon abweichender Wanddicken der
Hintermauerung ist von untergeordneter Bedeutung.

Das Fenster weist einen Uw-Wert von 1,3 W/(m? K) auf (Weichholz, Kunststoffprofil). Der
warmegedammte Element-Rollladenkasten ist raumseitig geschlossen. Die Fenstereinbauposition
mit dem Rollladenkasten ist aul3enblindig mit der Hintermauerung. Die Warmedammung vor dem
Rollladenkasten ergibt sich aus dessen Einbauposition und der Dicke der Kerndammung.

Der Rollladenkasten ist bei der U-Wert - Ermittlung als flachiges Bauteil nicht gesondert zu
bertcksichtigen und in den Abmessungen der Aufienwand enthalten (ibermessen).

Der Temperaturfaktor fRsi an der Stelle mit der niedrigsten Oberflachentemperatur betragt >=0,7.
Von diesen Annahmen geringfugig abweichende Randbedingungen kénnen bei der Festlegung der
Psi-Werte vernachlassigt werden. Die Tabellenwerte dirfen linear interpoliert werden. Die grafische
Darstellung des Details ist als Prinzipskizze zu verstehen und fur den jeweiligen Anwendungsfall
anzupassen.

Die Gleichwertigkeit gemaf’ DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 Bild 63 ist gegeben.



